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LİNYİT KÖMÜRÜ 

 Kalorifer ışıtımında, 

evlerde, termik 

santrallerde, sanayide,,, 

kullanılmaktadır. 

 Tunçbilek (KÜTAHYA), 

Soma (MANİSA), Yatağan 

(MUĞLA), Elbistan 

(KAHRAMANMARAŞ) 

 

  Çıkarılan Linyit Kömürü       

özellikle Afşin-Elbistan, Soma, 

Tunçbilek, Yatağan ve Çayırhan 

Termik Santrallerinde 

değerlendirilir. 

 

TAŞ KÖMÜRÜ 

 Kalorisi fazla olduğu 

için daha çok Termik 

santraller ve demir 

çelik fabrikalarında 

ihtiyacında kullanılır. 

 
Taş Kömürünün tamamı 

Zonguldak Havzası’nda 

çıkarılır.  

 Çıkarılan kömür                       

Çatalağzı Termik Santrali ve 

Karadeniz-Ereğli demir çelik 

fabrikasında kullanılır. 

 

KROM 

 Çok sert, çok iyi 

paslanmayan bir maden 

olduğu için, madeni eşya 

yapımında kullanılır. 

 Guleman (ELAZIĞ), 

Köyceğiz, Fethiye 

(MUĞLA), Bursa, Kayseri  

 

 Çıkarılan krom, Antalya ve 

Elazığ’daki ferrokrom 

tesislerinde işlenir.  

Kaplamacılıkta ve çelik yapımında 

kullanılır. 

 

 

DEMİR 

 Modern sanayinin ana 

metalidir. İnşaat başta 

olmak üzere kullanım 

alanı oldukça geniştir. 

 

 Divriği(Sivas), Hekimhan-

Hasan Çelebi (Malatya), 

Çam Dağı (Sakarya), 

Balıkesir, Kahramanmaraş 

 

 

 

 Çıkarılan demir Karabük, Ereğli 

ve İskenderun’da işlenmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi en fazla 

yatakların olduğu bölgedir. 

 

 

  DEMİR   KROM   TAŞ KÖMÜRÜ LİNYİT KÖMÜRÜ 

 KULLANILDIĞI 

ALAN 

 ÇIKARILDIĞI 

YER 

 

 

 İŞLENDİĞİ 

YER ve ÖNEMİ 
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